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(A1)-4.B. Compòsit d’Araldite-GY-250 / HY-943 amb 40% en pes de grafit. 

 

 

10 µµµµm 50 µµµµm 

50 µµµµm 50 µµµµm 

250 µµµµm 1000 µµµµm 



Apèndix 1 
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(A1)-4.C. Compòsit d’Araldite-GY-250 / HY-943 amb 50% en pes de grafit. 

 

 

25 µµµµm 25 µµµµm 

50 µµµµm 50 µµµµm 

100 µµµµm 1000 µµµµm 



Influència del percentatge de grafit 
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(A1)-4.D. Compòsit d’Araldite-GY-250 / HY-943 amb 60% en pes de grafit. 

 

10 µµµµm 25 µµµµm 

50 µµµµm 25 µµµµm 

250 µµµµm 1000 µµµµm 



Apèndix 1 
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(A1)-5.A. Compòsit d’Araldite-PY-302-2 / HY-943 amb 30%  en pes de grafit. 

 

10 µµµµm 25 µµµµm 

50 µµµµm 25 µµµµm 

100 µµµµm 500 µµµµm 



Influència del percentatge de grafit 
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(A1)-5.B. Compòsit d’Araldite-PY-302-2 / HY-943 amb 40% en pes de grafit. 

 

 

10 µµµµm 25 µµµµm 

250 µµµµm 50 µµµµm 

500 µµµµm 1000 µµµµm 



Apèndix 1 
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(A1)-5.C. Compòsit d’Araldite-PY-302-2 / HY-943 amb 50% en pes de grafit. 

 

 

10 µµµµm 20 µµµµm 

100 µµµµm 50 µµµµm 

200 µµµµm 50 µµµµm 



Influència del percentatge de grafit 
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(A1)-5.D. Compòsit d’Araldite-PY-302-2 / HY-943 amb 60% en pes de grafit. 

 
 

10 µµµµm 20 µµµµm 

50 µµµµm 50 µµµµm 

200 µµµµm 50 µµµµm 




