





















































































































































































	SINTESIS Y CARACTERIZACION ESTRUCTURAL DE NUEVAS POLIAMIDAS CON UNIDADES MONOMETILENICAS. Aplicaciones potenciales en el campo de la biomedicina.
	Agradecimientos
	Tabla de contenido
	Abreviaturas
	1 Introducción
	1.1 Poliamidas
	1.2 Clasificación de las poliamidas
	1.3 Propiedades básicas de las poliamidas sintéticas
	1.4 Objetivos
	1.5 Estructura de poliamidas
	1.5.1 Polipétidos
	1.5.1.1 Puentes de hidrógeno intramoleculares
	1.5.1.2 Puentes de hidrógeno intermoleculares

	1.5.2 Nylons
	1.5.2.1 Estructuras "alfa" y "beta" 
	1.5.2.2 Estructura "gamma"

	1.5.3 Nylons modificados
	1.5.3.1 Inserción de una unidad de glicina en la cadena polimérica
	1.5.3.2 Inserción de un grupo estereoregular en la cadena polimérica


	1.6 Morfología cristalina y plegamiento molecular
	1.7 Biocompatibilidad y biodegradabilidad

	2 Materiales y Métodos
	2.1 Instrumentación
	2.2 Disolventes y reactivos
	2.3 Síntesis
	2.3.1 Síntesis a partir de dinitrilos
	2.3.2 Método de ésteres activos
	2.3.3 Polimerización interfacial

	2.4 Caracterización de productos intermedios y finales
	2.4.1 Cromatografía de capa fina
	2.4.2 Espectroscopía de infrarrojo
	2.4.3 Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear
	2.4.4 Análisis térmico
	2.4.4.1 Termogravimetría
	2.4.4.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

	2.4.5 Evaluación del peso molecular
	2.4.6 Análisis de aminoácidos por Cromatografía

	2.5 Estudio estructural
	2.5.1 Difracción de rayos X
	2.5.1.1 Preparación de muestras

	2.5.2 Microscopía electrónica
	2.5.2.1 Obtención de monocristales
	2.5.2.2 Preparación de muestras
	2.5.2.3 Cristalización epitaxial de muestras de polímero sobre substratos orgánicos
	2.5.2.4 Decoración superficial con polietileno


	2.6 Modelaje molecular
	2.6.1 Análisis del refinamiento
	2.6.2 Estrategia del refinamiento





